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PRZECHOWYWANIE SZTUKATERII ELEWACYJNEJ WMB

Wszystkie elementy sztukateryjne WMB do czasu ich montazu, muszqg by¢ skiadowane poziomo na
réwnej powierzchni w suchym pomieszczeniu. Nie zaleca sie skiadowania sztukaterii bezposrednio
przy grzejnikach, oraz w mocno nastonecznionych miejscach. Dodatkowe obcigzanie profili, moze

prowadzi¢ do odksztatcen i sklejania sie poszczegdinych elementow.

Mase naprawczqg WMB, oraz Srodek gruntujgcy WMB StuccoGrunt nalezy przechowywaé w
temperaturze +5°C do +30°C.

Okres trwato$ci masy naprawczej WMB, oraz WMB StuccoGrunt w szczelnym, oryginalnym opakowaniu
wynosi do 6 miesiecy.

Inne materiaty montazowe(klej, farbe) nalezy przechowywaé wedtug wytycznych producentéw.

INSTRUKCJA MONTAZU DETALI ARCHITEKTONICZNYCH WMB
A) Czynnosci do wykonania

1. Sprawdzenie i przygotowanie podtoza zgodnie z wymogami producenta kleju, ktéry ma by¢
stosowany.

2. Pomiary, docinanie, pozycjonowanie elementéw (profili) na elewacji.

3. Klejenie elementéw do podtoza i migdzy sobq.

4. Spoinowanie stykow krawedzi elementdw ze Scianq.

5. Malowanie kohcowe.
B) Materiaty:

Zaréwno rdzen naszych wyrobéw (styropian) jak i powtoka ochronna (masa polimerowo-kwarcowa)
sq materiatami elastycznymi, dlatego tez bardzo waznym jest, aby przy montazu tych wyrobdw
stosowa¢ materiaty utrzymujgce elastycznosS¢ w szerokim zakresie temperatur.

1. Przyklejanie elementow do podioza.

Zalecamy stosowanie fasadowych, niskopreznych pianek do klejenia styropianu, takich jak:
* CERESITCT 84

* Sto - Turbofix

o CERESIT WHITETEQ QUATTRO

WMB 2 Sp. z 0.0. sp. k. | ul.1 Maja 86 | 47-480 Pietrowice Wielkie | Tel: (+48) 32 415 45 93 | wmb@wmb.pl | www.wmb.pl
Strona1lz6


mailto:wmb@wmb.pl
mailto:wmb@wmb.pl
http://www.wmb.pl

=WMB

ARCHITECTURE & DESIGN

Mozna stosowacé tez wysoce elastyczne kleje do zatapiania siatki stosowane w systemach docieplef,
np:

« CERESIT CT 85

* ATLAS STOPTER K-20

* GREINPLAST KS

Wieksze i cigzsze elementy mozna na czas wigzania kleju podeprze¢ mechanicznie (listwy, gwozdzie,
wkrety, podporki itp.).

2. Spoinowanie stykow i krawedzi.

a) W trakcie przyklejania elementéw do podtoza, na ptaszczyzny styku sgsiadujgecych ze sobg
elementow nalezy natozy¢ trwale elastyczny klej—uszczelniacz (Ceresit CT84). Zaleca sig zachowanie
odpowiedniego odstepu (0,5-0,8cm) miedzy profilami, tak aby skutecznie wypetni¢ wolng przestrzeh
(patrz zdjecie 1,2,3). W wypadku duzych gzymséw (powyzej 20 cm wysokosci) zalecamy stosowanie

statych dylatacji co 10-15 m.

zdjecie 1. zdjecie 2. zdjecie 3.

b) Po wyschnigciu kleju spoing nalezy oczysci¢ (patrz zdjecie 4,5,6), a nastepnie zagruntowaé
preparatem WMB StuccoGrunt w celu odpylenia spoiny i zapewnienia lepszej przyczepnosci masy
naprawczej (szpachli) (patrz zdjecie 7,8).

zdjecie 4. zdjecie 5. zdjecie 6.
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zdjecie 7. zdjecie 8.

Po wyschnigciu gruntu nalezy zaspoinowaé potgczenie masg naprawczq WMB (patrz zdjecie 9,10,11).

zdjecie 9. zdjecie 10. zdjecie 1.

Na nastgpny dzief, lub po okoto 6-8 godzinach z powodu odparowania wody z masy, na spoinie moze
powsta¢ delikatne zagtebienie. Potqczenie profili nalezy przeszlifowa¢ i ponownie natozy¢ mase
naprawczq WMB (patrz zdjecie 12, 13, 14). Duza wilgotno$é powietrza moze wydtuzyé czas schnigcia

masy naprawcze;j.

zdjecie 12. zdjecie 13. zdjecie 14.

c) Po trwatym unieruchomieniu przyklejanych elementéw (zwigzaniu kleju na podtozu), krawedzie
styku elementéw z §ciang, a zwtaszcza poziome odcinki halezy spoinowaé trwale elastycznym klejem-

uszczelniaczem. Zapobiega to infiltracji wody pod profile i powstawaniu zaciekdédw na Scianie.

Zalecany klej-uszczelniacz :
« Uszczelniacz StoSeal F505 firmy Sto
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3. Malowanie elementow sztukaterii - farby.

Po zakofczeniu montazu i wyschnieciu spoin niezbedne jest pomalowanie elementéw odpowiedniq
farbqg elewacyjng zgodnq z elastycznq powtokq naszych produktow.
Nalezy upewnic sig, ze malowana sztukateria jest czysta, sucha i odpylona. W przypadku ztych

warunkéw atmosferycznych zaleca sig odczekanie min 12 godzin, do petnego wyschnigcia elementéw

sztukateryjnych przed naktadaniem na nie powtok malarskich.

Uwaga: Nie zalecamy stosowania srodkéw gruntujgcych. WMB StuccoGrunt jest Srodkiem
gruntujgcym zwigkszajgcym przyczepnos¢ masy naprawczej WMB. Nalezy stosowaé go tylko w

miejscu spoin(potgczen) profili przed zastosowaniem masy naprawczej WMB.

Dlaczego nie kazda farba nadaje sie do naszych produktow?

W praktyce budowlanej wystepujq co najmniej dwa podstawowe rodzaje podtoza:

» podtoza mineralne takie jak: beton, tynk mineralny, ptyty mineralne, kamieh wapienny itp.
Sq to poditoza stabilne, sztywne (wiele farb elewacyjnych przeznaczonych jest do takich
wiasnie podtozy).

+ podtoza organiczne, z reguty elastyczne,(niestabilne). Do takich wiasnie podtozy zaliczana jest
powtoka wyrobéw WMB (masa polimerowo-kwarcowa). Dlatego tez do malowania naszych
produktéw nalezy stosowac farby zdolne zachowac elastyczno$¢ w szerokim zakresie

temperatur.

Pamietaj o dopasowaniu farby do podtoza! Stosowanie nieodpowiednich farb moze powodowaé
spekania na powierzchni sztukaterii(zdjecie 15., 16.).

Zalecane farby:

* Farba elastomerowa STOCOLOR DRYONIC - producent firma STO
Farba CAP-ELAST PHASE 2 — producent firma CAPAROL

* Farba lateksowa SEMILATEX Z — producent firma SEMPRE

* Farba fasadowa elastyczna FE — producent firma GREINPLAST

* Farba akrylowa ARKOL E — producent firma ATLAS
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4.Kolory farb.

Jednym z wazniejszych parametréw technicznych farb jest wspbtczynnik odbicia Swiatta
rozproszonego -HBW. Dla koloru biatego HBW=100, dla koloru czarnego HBW=0. Im ciemniejszy kolor
tym mniejsza warto$€ HBW. Elementy pomalowane ciemnymi kolorami w duzo wigkszym stopniu
absorbujg promienie stoneczne. Prowadzi to do nadmiernego nagrzania powierzchni i powstawania
duzych naprezef, a w efekcie do pekniec w warstwie farby, a niekiedy rowniez i w podtozu.

Odradzamy stosowanie farb ciemnych dla ktérych wspétczynnik HBW jest mniejszy od 30.

zdjecie 15.

T e it i
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zdjecie 17. zdjecie 18.

Stanowczo odradzamy stosowanie farb silikatowych.

Sq to farby wchodzgce w reakcje chemicznqg z podtozem i mogq w sposéb nieodwracalny uszkodzi¢
polimerowo-kwarcowq powtoke naszych wyrobéw(zdjecie 15,16, 17.).

Zabronione jest stosowanie farb rozpuszczalnikowych.
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Malowanie wilgotnej sztukaterii(np. wczesnym rankiem, lub w krétkim czasie po deszczu) moze
spowodowa¢ powstanie pecherzykdw na powierzchni produktéw, poprzez zamkniecie wilgoci pod
warstwq farby (zdjecie 18.).

Za ewentualne negatywne skutki (pekniecia, rysy,pecherze itp....) stosowania innych farb,szpachli

i klejéw niz w/w firma WMB nie ponosi odpowiedzialnosci.

5. Uwagi koncowe.

Przy pracach montazowych nalezy dostosowac sie do wskazéwek technicznych producentéw
uzytych materiatow. Informacje takie mozna znalez€ na opakowaniach tych materiatéw oraz w ich
kartach technicznych.

W razie watpliwosci nalezy konsultowac sie ze sprzedawcg materiatow.

Powyzsze dane, zalecenia i wskazéwki opierajq sie na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doswiadczeniach i zostaty udzielone w dobrej
wierze, zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w naszej firmie. Zaproponowane sposoby postepowania sg uznawane za powszechne, jednak kazdy z
uzytkownikéw tego materiatu powinien upewnic sie na wszelki mozliwy sposéb, wigcznie ze sprawdzeniem produktu koncowego w odpowiednich
warunkach,o przydatnosci dostarczanych materiatéw dla osiggniecia celéw przez niego zamierzonych. Nasza firma nie moze ponosié¢

odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidtowego, bqdz btednego uzycia jej materiatow.

Data aktualizaciji: 01.10.2021

Poprzednie instrukcje tracq wazno§¢ z dniem wprowadzenia nin. aktualizaciji.
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